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III. INTRODUCCIÓN
 

Se exponen y discuten los conceptos científicos fundamentales sobre el concreto y los materiales para su

elaboración, orientados hacia su aplicación práctica y profesional en el campo de acción de la Ingeniería Civil y

la Industria de la Construcción.

Se pone énfasis en el empleo y difusión de la raíz tecnológica en concreto, estado del arte, recomendaciones y

normas standard provenientes del Instituto Americano del Concreto (American Concrete Institute - ACI),  la

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM), el

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual , INDECOPI y

el Reglamento Nacional de Construcciones.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno identificará y conocerá los materiales para la fabricación del concreto en el Perú

y estará en capacidad de evaluar la factibilidad técnica de su empleo en obra, conocerá y dominará las diferentes

técnicas para desarrollar diseños de mezclas de concreto y su implicancia en los procesos constructivos en los

aspectos de  trabajabilidad, resistencia y durabilidad. Conocerá los principios básicos que rigen el

comportamiento del concreto fresco y endurecido en obra, aplicados a los aspectos relacionados con el diseño

estructural, construcción y supervisión. Tendrá el conocimiento básico sobre concretos especiales. Desarrollará

los criterios para elaborar, interpretar y aplicar especificaciones técnicas sobre concreto.

Sabrá realizar el control de calidad del concreto en base a los conceptos estadísticos fijados en base a los

Reglamentos vigentes.

UNIDAD Nº: 1 MATERIALES PARA EL CONCRETO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Tecnología del concreto

CÓDIGO : CI97

CICLO : 201202

CUERPO ACADÉMICO : Biondi Shaw, Ana María Virginia

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 2 H (Laboratorio) Quincenal /1 H (Práctica) Semanal /2 H
(Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Se realiza una exahustiva revisión con participación de los estudiantes de los materiales que componebn el concreto

estudiados en el curso de MATERIALES DE CONSTRUCCION,adicionando los temas necesarios para el cabal

conocimiento del concreto

TEMARIO

Revisión de los temas tratados en referencia al cemento,agrgados ,agua y aditivos básicos.

Estudio de la química del cemento,óxidos y compuestos ,la hidratación del cemento.

Estudio y práctica con los aditivos para el concreto,los básicos y los específicos

HORA(S) / SEMANA(S)

6h / Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 PROPIEDADES DEL CONCRETO

LOGRO

Se conocen las propiedades del concreto tanto en estado fresco como endurecido y las relaciones de estas propiedades

con parámetros de los materiales que componen el cemento o condiciones climáticas u otras

TEMARIO

Propiedades del concreto fresco, consistencia y trabajabilidad, peso unitario, contenido de aire, exudación, temperatura.

Propiedades del concreto endurecido, resistencias mecánicas, compresión tracción y flexión, elasticidad, fluencia y

cambios de volumen

Se realizarán laboratorios sobre estos temas.

HORA(S) / SEMANA(S)

9h / Semanas 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 DOSIFICACION DE MEZCLAS

LOGRO

Los alumnos estudian los principios básicos de la dosificación de mezclas, la relación a/c, los contenidos de cemento y

agregados tanto como su influencia en las propiedades del concreto, conocen y practican los diversos métodos de

dosificación.

TEMARIO

La importancia de la relación agua ¿cemento o relación agua material cementante y su relación con la resistencia del

concreto. El contenido de cemento y su importancia. La relación cemento-agregados y la necesidad del uso de aditivos

en determinados contextos.

Los métodos de dosificación, el método del American Concrete Institute (ACI) ,el método de Walker y el del Módulo

de Fineza de la combinación de agregados.

Los métodos para concretos de alta resistencia, las curvas granulométricas y los aditivos y adiciones necesarios.

Conversiones y correcciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

12h / Semanas 6, 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 4 DURABILIDAD DEL CONCRETO

LOGRO
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Se estudia la importancia de la durabilidad del concreto ante agentes o climas agresivos y se entiende que muchas veces

la durabilidad es más importante que otras propiedades.

TEMARIO

Los agentes agresivos al concreto, el agua, los sulfatos, los cloruros ,el agua de mar, la congelación y deshielo, la

reacción álcali¿sílice, el calor de hidratación.

Las formas de ataque los daños que se producen y las formas de evitarlos.

Estudia el capítulo de Durabilidad de la Norma de Concreto Armado E060

(ACI318) donde se encuentran los requisitos de durabilidad para las mezclas de concreto

HORA(S) / SEMANA(S)

6h / Semanas 10 y 11 

 

UNIDAD Nº: 5 CONTROL DE CALIDAD

LOGRO

Conoce las normas para los ensayos de concreto y su importancia, NTP y ASTM.

Conoce y entiende los requisitos que establecen los reglamentos E060 y ACI318  para el control de calidad de la

resistencia del concreto.

TEMARIO

Las normas para la ejecución de los ensayos de concreto y la necesidad de su correcta aplicación para ser comparables

y reproducibles.

El estudio del capítulo de control de calidad de los reglamentos peruano(E060) y americano (ACI) entendiendo la

importancia de sus requisitos basados en conceptos estadísticos, de forma a proceder a la aceptación o rechazo del

concreto.

Realización de trabajos prácticos sobre el tema, con ejercicios reales de obras.

HORA(S) / SEMANA(S)

6h / Semanas 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 6 CONCRETOS ESPECIALES

LOGRO

Conocer los diferentes tipos de concretos que  se fabrican para casos especiales y sus características.

TEMARIO

Conocer los usos y propiedades de los:

Concretos de Alta Resistencia

Concretos Pesados

Concretos Livianos

Concretos Espumosos

Concretos Permeables

Concretos Compactados con Rodillo

Hardfill

Backfill

Concretos Traslúcidos

HORA(S) / SEMANA(S)

6h / Semanas 14 y 15
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VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en base a exposiciones en clase mediante presentaciones multimedia en Powerpoint sobre

los temas establecidos, complementadas con slides y videos. Se estimulará el desarrollo interactivo de los

temas, propiciando la discusión crítica. Se entregarán o remitirán vía e-mail, separatas y/o artículos, y/o se

indicarán lecturas sobre los diversos temas a tratarse, efectuándose discusiones en clase y controles de

aprendizaje calificados.

Complementariamente, para lograr la aproximación de los alumnos a las características experimentales

inherentes al trabajo con concreto en obra, se programarán 5 talleres con experiencias prácticas a ser

desarrolladas en grupos en horarios de 2 horas 2 visitas a obra y/o empresas relacionadas con el campo de la

Tecnología del Concreto.

Los talleres se llevarán a cabo en el Laboratorio de Concreto de la UPC.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 30% (EB1) + 5% (PC1) + 5% (PC2) + 5% (PC3) + 25% PROM(TA,5,0) + 5%

(PC4)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 25

PC - PRÁCTICAS PC 5

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 7 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 11 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 5 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 7 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 9 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 5 Semana 12 NO

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 13 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ACI COMMITTEE 318  (2005) Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI 318S-05) y

comentario :   (versión en español y en sistema métrico). Farmington Hills,  MI : American Concrete

Institute.

  (624.1834 ACI/R)
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AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)  (1981) ACI manual of concrete inspection. Detroit,  MI :

ACI.

  (624.1834 ACI/A)

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)  (1988) Nondestructive testing. Detroit,  MI : ACI.

  (624.1834 ACI/N)

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)  (1990) ACI manual of concrete practice 1990. Dretoit,  MI :

ACI.

  (624.1834 ACI/M 1990)

INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO  (1989) Agregados para concreto.

México,  D.F : Limusa.

  (691.3 IMCC/G)

INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO  (1989) El concreto en la obra. Tomo 1.

México,  D.F : Limusa.

  (691.3 IMCC/C)

INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO  (1990) Concreto arquitectónico. México,

D.F : Limusa.

  (721.0445 IMCC)

INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO  (1990) Control de calidad del concreto

(ACI E 704-4). México,  D.F : Limusa : Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto.

  (691.3 IMCC/D)

INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO  (1991) Aditivos para concreto. México,

D.F : Limusa.

  (691.3 IMCC/A)

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA (LIMA)  (2002) Construcción y supervisión de

obras. Lima : Fondo Editorial ICG.

  (624.925 ICG)

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA (LIMA)  (2002) Reglamento nacional de

estructuras. Lima : Fondo Editorial ICG.

  (624.10985 ICG 2002)

LAFARGE. CEMENTO MELÓN (CHILE)  (0) Instrucciones prácticas para preparar hormigones.

Valparaíso : Empresas Industriales El Melón. División Cemento.

  (624.1834 EIEM)

MCMILLAN, F. R  (1990) Cartilla del concreto. México,  D.F : Limusa : Instituto Mexicano del Cemento y

del Concreto.

  (691.3 MCMI)

PORTLAND CEMENT ASSOCIATION  (1991) Fabricación de concreto y acabados. México,  D.F :

Limusa.

  (691.3 PCA/F)

PORTLAND CEMENT ASSOCIATION  (1991) Proyecto y control de mezclas de concreto. México,  D.F :

Limusa.

  (691.3 PCA)

RICHARDSON, J. G  (1990) Concreto, prácticas de construcción. México,  D.F : Limusa : Instituto

Mexicano del Cemento y del Concreto.

  (624.1834 RICH)
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RIVVA LÓPEZ, Enrique  (1992) Tecnología del concreto :   diseño de mezclas. Lima : Hozlo.

  (691.3 RIVV)

RIVVA LÓPEZ, Enrique  (1999) Tecnología del concreto. Lima : ACI - Capítulo Peruano.

  (624.1834 RIVV)

RIVVA LÓPEZ, Enrique  (2002) Concretos de alta resistencia. Lima : Fondo Editorial ICG.

  (624.1834 RIVV/C)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)
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INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO  (1989) El concreto en la obra. Tomo 1.

México,  D.F : Limusa.
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D.F : Limusa.
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X. RED DE APRENDIZAJE


